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種別 遺存
色調

凸面／凹面
胎土 焼成

寸法
cm

凹面 凸面 端面・側面 瓦当部

151 1 軒丸瓦 小片
7/4にぶ黄橙～
7.5YR6/4にぶ橙／
2.5Y5/2暗灰黄

精緻 良好
長軸(6.8)・短軸
(6.4)・厚さ3.5

ナデ
瓦当部への充填部接合
面に布目が残る

－
蓮華文が1/4
ほど残る

151 2 丸瓦（有段） 1/3

5/3にぶ黄褐～6/3に
ぶ黄橙／
5/3にぶ黄褐～6/3に
ぶ黄橙

精緻
砂粒は
目立た
ない

良好
長軸（19.6)・短軸
(12.4)・厚さ1.8～
2.1

布目圧痕（精粗2種類
の目が認められる）
段部：ヘラケズリ時に
支持した痕と見られる
指紋が残る

ナデ
段部：ヨコナデ
顎部稜が損壊しており
使用状況を示すと思わ
れる

切断面および各稜がヘ
ラケズリ・面取りされ
る

－

151 3 丸瓦 1/4

2.5Y5/2暗灰黄～
2.5Y5/3黄褐／
2.5Y5/3黄褐～
2.5Y5/2暗灰黄

密 良好
長軸（11.1)・短軸
(7.8)・厚さ1.4

布目圧痕 ナデ
小口面・内面稜がヘラ
ケズリ・面取りされる

－

151 4 丸瓦 小片

2.5Y5/2暗灰黄～
2.5Y5/1黄灰／
2.5Y5/2暗灰黄～
2.5Y5/1黄灰

密
良好
（硬質）

長軸(8.7)・短軸
(5.8)・厚さ1.6

布目圧痕
端部付近に指紋が残る

ナデ
ヘラケズリ・凹面側稜
は面取りされる

－

151 5 丸瓦（有段） 小片
6/3にぶ黄橙～6/4に
ぶ黄橙／2.5Y6/3に
ぶ黄

精緻 良好
長軸(6.9)・短軸
(5.8)・厚さ2.0

布目圧痕（縦位のしわ
が目立つ）

ナデ
小口面と側縁内面稜が
ヘラケズリ・面取りさ
れる

－

151 6 平瓦 小片
2.5Y6/2灰黄／
2.5Y7/2灰黄～
2.5Y6/2灰黄

密 良好
長軸（8.8)・短軸
(8.4)・厚さ2.3

布目圧痕
格子圧痕（長方形に近
い）

側縁を3単位ヘラケズ
リする

－

151 7 平瓦 小片

7.6YR6/4にぶ橙～
7.5YR6/6橙／
7.5YR5/4にぶ褐～
7.5YR6/6橙

密
～4mm
の砂粒
が混じ
る

良好
長軸(6.6)・短軸
(5.2)・厚さ(2.0)

剥落
格子圧痕（大ぶりな平
行四辺形）

側縁がヘラケズリされ
る

－

151 8 平瓦 小片

2.5Y4/1黄灰～
5Y3/1オリーブ黒
（光沢）／5Y3/1オ
リーブ黒（光沢）

密
良好
（硬質）

長軸（5.8)・短軸
4.7)・厚さ1.7

布目圧痕（布の縁が認
められる）

縄目圧痕 ヘラケズリ －

151 9 平瓦 小片

5YR6/6橙～5YR5/6
明赤褐／
5/4にぶ黄褐～
7.5YR5/4にぶ褐

密 良好
長軸(5.9)・短軸
(5.7)・厚さ2.4

布目圧痕 縄目圧痕 － －

151 10 平瓦 小片

2.5Y4/1黄灰～
2.5Y5/1黄灰／
2.5Y4/1黄灰～
2.5Y5/1黄灰

密
良好
（硬質）

長軸(7.2)・短軸
(6.5)・厚さ1.8～
2.4

布目圧痕（布の縁が認
められる）

縄目圧痕（端部付近は
ヘラケズリで消えかけ
ている）

端面と内外面の少しの
範囲がヘラケズリされ
る

－

151 11 平瓦 小片
5/3にぶ黄褐～6/3に
ぶ黄橙／5/3にぶ黄
褐

密 良好
長軸(6.7)・短軸
(5.9)・厚さ2.6

布目圧痕（精粗2種類
の目が認められる）

縄目圧痕
側縁を3単位ヘラケズ
リする（凸面側ほど幅
がある）

－

151 12 平瓦 小片
7.5YR5/4にぶ褐～
7.5YR6/6橙／
7.5YR5/4にぶ褐

密 良好
長軸(8.1)・短軸
(8.0)・厚さ2.4

剥落が進む
布目圧痕?

縄目圧痕 － －


