
ガラス玉 報告番号 注記 長軸mm 短軸mm 高さmm 孔径mm 重量g 色 特徴

288号墓 第119図1 1 4.5 4.5 3.8 1.8 0.102 スカイブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔形が若干歪む　気泡は多いが孔軸気泡列は不明

第119図2 2 5.3 5.1 4.3 1.5 0.146 スカイブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔形が歪む　孔軸気泡列あり

第119図3 3 5.5 5.4 3.7 2.0 0.134 スカイブルー 完存　小口面・側面押圧あり　気泡は多いが孔軸気泡列は不明

第119図4 4 4.9 4.8 2.6 1.5 0.078 スカイブルー 完存　小口面押圧あり　孔が歪んでいるので側面押圧も可能性あり　孔軸気泡列あり

第119図5 5 5.8 5.0 4.3 1.5～2.0 0.156 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　側面の押圧面が明瞭

第119図6 6 5.4 5.0 3.8 1.5～2.0 0.112 スカイブルー 完存　小口面・側面押圧あり　気泡が多く不明瞭だが孔軸気泡列あり

第119図7 7 5.3 4.9 5.8 2.0～2.5 0.194 コバルトブルー ほぼ完形　側面押圧明瞭・小口押圧は不明　孔軸気泡列あり

第119図8 8 8.0 6.9 4.2 2.5～3.5 0.294 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列明瞭　孔径が大きい

第119図9 9 5.2 5.2 3.7 1.5 0.114 スカイブルー 完存　小口面押圧あり　気泡は多いが孔軸気泡列は不明

第119図10 10 9.0 8.4 6.1 4.0 0.456 鈍いコバルトブルー
完存　小口面・側面押圧が強く、多面体的になっている　孔軸気泡列あり
ところどころにクレーター状のくぼみがある　孔内に隆起がある

第119図11 11 4.5 4.3 3.2 1.5 0.068 スカイブルー 完存　小口面・側面押圧あり　気泡は多いが孔軸気泡列は不明

第119図12 12 4.6 4.2 2.6 1.5 0.056 スカイブルー
完存　小口面・側面押圧あり　気泡が多い　孔軸気泡列あり
側面に大きくクレーター状のくぼみあり

第119図13 13 8.7 7.5 7.0 2.5～3.0 0.534
鈍いコバルトブルー
（透過性低い）

完存　小口面・側面押圧あり　側面押圧が強く孔がひしゃげ気味である
孔軸気泡列あり　孔軸方向に風化？筋が多数認められる

第119図14 14 6.2 5.4 4.2 2.0～2.5 0.156 コバルトブルー
完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列明瞭　孔軸方向の風化？筋が目立つ
側面押圧ではっきり孔が歪む

第119図15 15 5.5 5.5 6.0 1.5 (0.220) コバルトブルー
ほぼ完形（出土後欠損）　側面押圧あり　孔軸気泡列明瞭
孔が押圧でひしゃげている

第119図16 16 6.7 6.5 3.8 2.5 0.220 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

第119図17 17 5.3 5.1 4.7 2.5 0.158 淡いコバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり（小口は可能性）　孔内隆起あり　孔軸気泡列あり


