
ガラス玉 報告番号 注記 長軸mm 短軸mm 高さmm 孔径mm 重量g 色 特徴

201号墓 第92図1 1 5.9 5.4 4.3 1.5 0.160 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり（小口は可能性）　孔軸気泡列非常に明瞭

中央主体 第92図2 2 4.0 3.9 3.2 1.0 0.062 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

第92図3 3 5.3 5.2 4.9 1.5～2.0 0.172 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　孔軸方向に変色した筋が入る

第92図4 4 6.2 5.8 3.5 1.5 (0.146) コバルトブルー 一部欠損　側面押圧あり（目立たない）　孔軸気泡列あり

第92図5 5 3.7 3.7 2.1 1.0 0.030 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり（目立たない）　孔軸気泡列あり

6 - - - - - コバルトブルー？ 砕片

第92図6 7 6.2 5.7 5.2 2.5～4.0 0.172 コバルトブルー
完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり
まばらに風化部があり側面の一部がクレーター状になる

第92図7 8 4.9 4.8 4.3 2.0 0.110 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列明瞭

9 - - - - - スカイブルー？ 砕片

第92図8 10 4.0 3.8 3.4 1.0 0.054 スカイブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

第92図9 11 5.3 5.2 3.9 1.5 0.142 コバルトブルー 完存　側面押圧あり　孔軸気泡列あり　孔が側面押圧により大きく歪む

第92図10 12 3.7 3.4 2.9 1.2 0.044 淡いコバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

第92図11 13 4.4 4.2 2.4 1.0～1.5 0.044 淡いコバルトブルー
完存　小口面・側面押圧あり（側面押圧によるものか小口面の片方が屈曲気味）
孔軸気泡列あり

第92図12 14 4.7 4.7 4.7 1.5 0.140 コバルトブルー 一部欠損　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

周溝内B 第93図1 1 5.7 5.7 4.7 2.0 0.176 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

第93図2 2 6.5 5.6 4.8 2.0 (0.182) コバルトブルー 一部欠損　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

第93図3 3 6.5 6.0 4.5 2.5 0.202 コバルトブルー
完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　孔内隆起少しあり
横断面多角形の芯材痕跡が明瞭

第93図4 4 6.3 6.1 4.3 2.5 0.188 コバルトブルー
完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　孔内隆起あり
横断面多角形の芯材痕跡

第93図5 5 6.2 6.5? 3.6 2.0～3.0 (0.110) コバルトブルー 半分程度遺存　押圧痕あり　孔軸が斜めに通っており小玉ではない可能性がある

第93図6 6 5.6 5.0 4.2 1.5 0.132 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり（小口は可能性）　孔軸気泡列あり

第93図7 7 5.1 4.8 4.6 2.0 0.156 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　孔内隆起あり

第93図8 8 5.6 5.2 6.1 2.0 0.158 コバルトブルー
完存　小口面・側面押圧あり（小口は可能性）　孔軸気泡列あり
横断面多角形の芯材痕跡明瞭

第93図9 9 5.6 5.3 3.9 1.5～2.5 0.228 淡いコバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　孔が側面押圧でひしゃげる

第93図10 10 5.9 5.4 4.1 2.0 0.156 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　孔内隆起あり

第93図11 11 5.9 5.6 5.0 2.0 0.188 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり（小口は可能性）　孔軸気泡列あり

第93図12 12 6.2 5.9 3.9 1.5～2.0 0.158 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

第93図13 13 4.9 4.9 6.2 1.5 0.196 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり（小口は可能性）　孔軸気泡列あり

第93図14 14 5.2 5.1 5.6 2.5～3.0 0.170 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり（小口は可能性）　孔軸気泡列あり

第93図15 15 5.8 5.6 4.6 2.0 0.192 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列明瞭

第93図16 16 6.0 5.6 3.9 2.0 0.154 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり

周溝内C 第97図1 1 5.5 5.4 5.6 2.0～2.5 0.200 コバルトブルー 完存　小口面・側面押圧あり　孔軸気泡列あり　斑に風化部あり　孔内隆起が目立つ


